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Zur besonderen Beachtung!

Wir bitten bei allen Anfragen und Bestellungen um. An-
gabe, fiir welche Zwecke die Vulkanfiber Verwendung finden
soll, damit wir Ihnen die Qualitat liefern, die fiir Ihre Zwecke
am geeignetsten ist.
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Vorwort.

Diese Schrift ist dazu bestimmt, Sie mit den Eigenschaften
und Anwendungsmdglichkeiten von Vulkanfiber ndher be-
kannt zu machen. Wir hoffen, da sie Ihre Beachtung finden
und Ihnen von Nutzen sein wird.

Vulkanfiber ist ein chemisch-technisches Erzeugnis und
hat zahlreiche hochwertige Eigenschaften, die ihre viel-
seitige Verwendung in fast allen Industrien begriinden und
ihr auch immer wieder neuartige Anwendungsgebiete er-
ifnen. Als Hauptverbraucher nennen wir u. a. die mecha-
nische, die elektrotechnische, die Automobil-, die Textil-
und die Koffer-Industrie.

Herstellungsverfahren.

Vulkanfiber ist ein Zelluloseprodukt. Den eigentlichen
Rohstoff bildet ein hochwertiges Spezialpapier. Dieses wird
in Bahnen durch ein Chlorzinklaugen- bzw. Schwefelsdure-
bad geleitet, das auf die Faser hydratisierend wirkt, und durch
ein Wickelverfahren zu einer vollig homogenen, unzertrenn-
baren Masse vereinigt. Darauf wird das Material einem
sorgfiltigen und langwierigen Reinigungs- und anschlieBen-
den TrocknungsprozeB unterworfen, sowie gepreBt und
kalandriert.

Im allgemeinen werden Platten harter Beschaffenheit
erzielt. Sollen fiir Spezialzwecke Platten von weicher,
biegsamer, lederartiger ~Qualitat geschaffen werden, so
miissen diese durch ein besonderes chemisches Verfahren




flexibel gemacht werden. Abstufungen in der Hérte und in
der Flexibilitat lassen sich ermoglichen.

Die Fabrikationsart und -dauer hingt wesentlich von der
gewiinschten Qualitdt und Stdrke ab.

Formengebung.

Unsere Vulkanfiber Marke ,,Dynos* wird in drei Grund-
formen geliefert, und zwar als

Platten — Stibe — Rohre.

Die Stibe werden maschinell aus den Platten heraus-
gearbeitet, die Rohre nach einem dhnlichen Verfahren wie
die Platten hergestellt. Aus den Halbfabrikaten lassen sich
dann die mannigfaltigsten Formstiicke, wie sie in der In-
dustrie gebraucht werden, anfertigen.

Eigenschaftén.

Vulkanfiber ist ein auBerordentlich zdhes, durchgefdrbtes
Material mit glatter Oberfliche. Fest, aber keineswegs
sprode, ist sie trotz ihres leichten Gewichts — sie ist zum
Beispiel nur halb so schwer wie Aluminium — sehr wider-
standsfihig gegen Abnutzung. Vulkanfiber ist unzerbrechlich
und splittert nicht, sie ist fast unverwiistlich. Gegen-
iiber Eisen hat sie den Vorzug, nicht zu rosten.

Neben den hervorragenden Festigkeitseigenschaiten ist es
die gute Isolierfahigkeit, der die Vulkanfiber ihre grofie
Verbreitung in der elektrotechnischen, vor allem in der
Schwachstrom-Industrie verdankt.

In chemischer Hinsicht ist Vulkanfiber unempfindlich
gegen Einwirkung von Ol, Petroleum, Paraffin, Benzin,
Benzol, Quecksilber und Losemittel, wie Aceton, Alkohol,
Kther usw. Sie ist lichtecht und gasundurchléssig. Mineral-
siuren wie Schwefel-, Salpeter- und Salzsdure, auch Chlor-
gas rufen dagegen bei ldngerer Einwirkung Zersetzungs-

erscheinungen an der Oberfliche hervor. Von erheblicher
Bedeutung fiir die Verwendung von Vulkanfiber ist ihre
schwere Entziindbarkeit durch Feuer und schlechte Warme-
leitfahigkeit. Vulkanfiber ist nicht ohne weiteres als wasser-
fest anzusprechen. Kiirzere Einwirkungen von Wasser rufen
jedoch keinerlei nachteilige Folgen hervor. Durch Lack-
iiberzug oder Behandlung mit Paraffin kann der Feuchtig-
keitseinwirkung entgegengewirkt werden. Ein bestimmter
Feuchtigkeitsgehalt von 6—8°, ist iibrigens fiir die Lebens-
dauer und Widerstandsfihigkeit erforderlich.

Als Farben kommen im allgemeinen fiir technische Fiber
grau (naturfarbig), schwarz oder rot in Betracht.

Technische Daten.

Folgende Werte sind fiir unsere Vulkanfiber ,, Dynos“
in eingehenden, vielfach durchgefiihrten Versuchsreihen
ermittelt worden. Samtliche Werte gelten fiir Material,
das bei 65°/, relativer Luftfeuchtigkeit abgeglichen ist.

1. Dichte (Volumengewicht):
Im allgemeinen 1,2 bis 1,4.

2. Zugfestigkeit: '
Diese ist in der Lingsrichtung groBer als in der Quer-
richtung, was in der Lagerung der Fasern gegriindet
und bei der Verwendung entsprechend zu beachten ist.

Zugfestigkeit langs: 700 bis 1000 kg/qem
quer: 400 , 600 ,
Mittlere Bruchdehnung: 10 —15°%,.

3. Druckfestigkeit :
Auch hier ist wegen des Gefiiges der Vulkanfiber der
Widerstand gegen Druck senkrecht zur Plattenoberflache
groBer als parallel.




Bruchgrenze senkrecht zur Oberflache 2500—3000 kg/qem
Bruchgrenze parallel zur Oberfldche:
die Zusammendriickung des Ver-
suchskorpers beginnt bei . . . . 700—900 55
die eigentliche Zerstorung bei . . 1500—1800 ,,

Als Versuchskorper werden Wiirfel
von 1 cm Seitenldnge benutzt.

4. Biegefestigkeit (nach Vorschrift des
Ve Do EDs o 60w s o 5 s e 1000 ,,

5. Harte (nach Vorschrift des V. D. E)
nach Brinell . . . . . . . etwa 600—1500 ,,

6. Verhalten beim Erhitzen:

Temperaturen bis zu 100° C vertrdgt Vulkanfiber ohne
Nachteil. Von 100 bis 150° C sind kiirzere Einwirkungen
auch noch von keinem Schaden. Dariiber hinaus beginnt
aber Fiber briichig zu werden.

7. Durchschlagsfestigkeit:
mindestens 1000 bis 3000 Volt pro mm je nach Stérke.
Die Bestimmung erfolgt unter Verwendung von platten-
formigen, gut verrundeten Elektroden von 25 mm Durch-
messer mit Wechselstrom von 50 Perioden.

8. Isolationswiderstand im Innern: (siehe auch unter elektr.
Qualitat, Seite 12).
Mindestwert 500 Megohm.

Vulkanfibersorten.

Von groRer Wichtigkeit fiir die Verwendung von Vulkan-
fiber ist die sachgemiBe Auswahl der Sorte. Je nach den
verschiedenen Verwendungsgebieten unterscheiden wir Fiber:

SPEE VULKANFIBERFORMSTUCKF FUR FETR
DIE MECHANISCHE INDUSTRIE
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VULKANFIBERFORMSTUCKE FUR -
¢ ¥ DIE ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE Nexaxs

a) fiir mechanische Zwecke,
b) fiir elektrische Zwecke,
c) fiir Kofferherstellung.

Diese Unterscheidung der verschiedenen Sorten hat sich
als erforderlich erwiesen, um fiir den jeweiligen Verwen-
dungszweck ein Material zu schaffen, das den hochsten
Anforderungen geniigt.

a) Mechanische Qualitdt.

Wie schon der Name besagt, bringen wir mit dieser Vulkan-
fibersorte ein Material auf den Markt, das in erster Linie fiir
mechanische Beanspruchungen geeignet ist.

Die Zugfestigkeit dieser Qualitédt betragt:
ca. 1000 kg pro qem in der Ladngsrichtung,
» 600 ”» » ”» ”» 7] Querrichtung,

die Druckfestigkeit

ca. 2500—3000 kg/qcm serkrecht zur Oberfldche,
,, 1500—1800 ,, parallel zur Oberfldche.

Werden besonders hohe mechanische Anforderungen ge-
stellt, so kommt vor allem Material mit hoher Dichte in
Betracht.

b) Elektrische Qualitit.

Bei der Herstellung dieser Vulkanfibersorte wird besonderer
Wert auf Erzielung hoher Durchschlagsfestigkeit und ge-
niigenden Isolationswiderstandes gelegt. Der groBe Vorzug
gegeniiber den Isolierstoffen aus PreBmaterialien liegt aber
vor allem in der auBerordentlichen Zéhigkeit, die Vulkan-
fiber aufweist, sowie in der leichteren Verarbeitbarkeit gegen-
iiber Kunstharzfabrikaten und dergleichen. Die von uns
gelieferte Sorte fiir elektrische Zwecke ist vollstdndig sdure-
frei und praktisch als vollig chlorzinkfrei anzusprechen.
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Mindestwerte fiir Durchschlagsfestigkeit:

bis 5 mm starke Platten 3000 Volt pro mm
5 » 10 » » » 2000 » » ”
iiber 10 » ” » 1000 » »” P

Mindestwerte fiir Isolationswiderstand:

1000 Megohm fiir Platten bis 4 mm Starke,
500 <, . o, DbErE.. s N
200 p , Rohre.*¥)

Flexible Vulkanfiber.

Als besondere Sorte ist auch die flexible Vuikanfiber
anzusehen, die fitrr Dichtungsringe, Manschetten und dergl.

Verwendung findet, als elektrisches Isoliermaterial - abcer

nicht geeignet ist.

Zur besonderen Beachtung.

Um unsere Abnehmer jeweils mit der fiir ihr€ Zwecke
geeigneten Qualitit versehen zu konnen, Dbitteh i bei
Bestellungen um Aufgabe der gewiinschten Qualitzt ode
um Mitteilung des Verwendungszwecks und der an das
Material gestellten Anforderungen.

Bearbeitung des Materials.

Vulkanfiber kann gesigt, geschnitten, gehobelt, gedreht,
gefrist, geboht, gelocht, mit Gewinde versehef, g<stanz,
77*)?ﬁeﬁmethode fiir Platten: In die Proben werdhgn ka")('lin..'
von 5 mm () mit 15 mm Mittenabstand gebohrt und 31510 [@V“(l)l( oS
normale Mefbriickenstdpsel eingesetzt. Mefspannung 00 0_'

) MeSmethode far Rohren: Stopsel von 2mfl @ werden
in Bohrungen von 5mm Mittenabstand eingesetzt. Mefispoannung
110 oder 1000 Volt.
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VULKANFIBERDICHTUNGEN

getrieben, genietet, gebogen, geschliffen, lackiert, poliert und
verleimt werden.

Bei der Bearbeitung ist grundsitzlich folgendes zu be-
achten:

1. stets gut geschérfte Werkzeuge;

2. nicht zu hohe Umdrehungsgeschwindigkeit;

3. schneller Vorschub.

Fiir die einzelnen Arbeitsvorgdnge ist es zweckmaBig,
nachstehende Anweisung zu befolgen:

Schneiden:

Vulkanfiber kann bis zu einer Stirke von 2,5 mm mit
der Schlagschere sauber und glatt geschnitten werden. Das
Hebelmesser ist beim Abscheren scharf an die Schnittkante
anzupressern.

Sdgen:

Das Zersdgen stirkerer Platten geschieht mit der Band-
bzw. Kreissige. Die vorteilhafteste Schnittgeschwindigkeit
liegt

bei Bandsigen zwischen 15—20 m pro Sekunde,
,, . Kreissdgen - 30—40 ,, ,, 5

Die Zihne miissen geschrdnkt sein und eine Zahnteilung
von 5 mm haben. Die Stirke der Bandsdgenblétter betragt
bei

einer Breite von 10—20 mm 0,8 mm
20—40 ,, 10 ,,

ZweckmiBig ist es, an den Bandsédgen eine Rollenfiihrung
(nach Art ,,Roick®) zu verwenden, da hierdurch ein Klemmen
vermieden wird.

und bei

” ”» ”

Bohren:

Vulkanfiber 148t sich bei Verwendung von gewdohnlichen
Spiralbohrern einwandirei glatt ohne Grat bohren.




Fiir Bohrungen iiber 30 mm () kommen in der Regel
Zapfen-Bohrer oder auch das Ausdrehen in Anwendung.
Die vorteilhafteste Umdrehungszahl liegt bei Bohrungen

bis 10 mm () bei 800—1000 Umdrehungen pro Min.
von 10—20 ,, @ ,, 600 1% Cow o
, 20—30 ,, @ , 400 i »woow

iiber 30 ,, @ ,, 250 i T

Bei Verwendung von Schnelldrehstahl liegen die Um-
drehungszahlen hoher.

Drehen:

Beim Drehen darf die Schnitt-Geschwindigkeit nicht zu
groB gewihlt werden. Es empfiehlt sich 10 m Schnitt-
Geschwindigkeit nicht zu tiberschreiten.

Da Vulkanfiber ein schlechter Wéarmeleiter ist, wiirde
sich der Stahl bei zu raschem Arbeiten erhitzen und die
Schneide-Abnutzung beeinfluft werden.

Der Vorschub betrigt 0,5—0,8 mm pro Umdrehung.
Zum Nacharbeiten haben sich Diamanten gut bewdhrt.

Frésen:

Das Frdasen kann auf Fridsmaschinen jeder Bauart mit
den in der Metallindustrie iiblichen Frasern ausgefiihrt
werden. Auch hierbei ist ein Schnelldrehstahl fiir Frédser
vorzuziehen, da die hoheren Kosten fiir Schnelldrehstahl
durch die geringe Abnutzung aufgehoben werden.

Der Vorschub der Friser richtet sich bei Zahnrddern
danach, ob diese mit eisernen Bordscheiben oder ohne
solche ausgefiihrt werden. Er kann 1—3 mm pro Umdrehung
des Frdsers betragen.

Stanzen :
Bis zu 4 mm kann das Plattenmaterial mit Stempel und
Matrize glatt gestanzt werden. Fiir das Stanzen der stdrkeren

Platten finden Scharf-Schnitte Verwendung. Die Platten
miissen jedoch, um glatte Rander zu erhalten, zu Wiirfeln
je nach GroRe der zu erhaltenden Teile mit der Band- bzw.
Kreissige vorgeschnitten werden. Zur Schonung der Schnitte
empfiehlt es sich, stirkere Platten .vor der Stanzarbeit
kurze Zeit in heiBes Ol zu tauchen.

Scharf-Schnitte mit einem Schnittwinkel von 30 --45°
haben sich fiir das Stanzen von Platten jeder beliebigen
Starke gut bewdhrt.

Werden diese Bearbeitungsvorschriften befolgt, vor allem
das rechtzeitige Nachschidrfen der Werkzeuge, so ldBt sich
Vulkanfiber sehr gut und vorteilhaft auf allen fiir Holz-
und Metallbearbeitung verwendeten Maschinen bearbeiten.

Bei der Verarbeitung von Vulkanfiber-Platten, -Rund-
stiben oder -Rohren zu Formstiicken ist ferner darauf zu
achten, daB stets der spdteren Beanspruchung und Ver-
wendung des Formstiickes entsprechend von dem Halb-
fabrikat, also Platte, Rundstab oder Rohr, -ausgegangen
wird, das auf Grund seines inneren Gefiiges am besten
geeignet ist, den auftretenden Beanspruchungen stand-
zuhalten.

Verwendungsgebiete.

Die Verwendungsmoglichkeit von Vulkanfiber ist un-
begrenzt, so daB es fast keine Industrie gibt, in der das
Material nicht in den verschiedensten Formen mit Vorteil
verwendet werden kann.

Wir fithren zunéchst einige Teile an, die in erster Linie
mechanischer Beanspruchung ausgesetzt sind und als all-
gemeine Maschinenteile in allen Industrien Verwendung
finden:
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Unterlag -Platten,
5 - Scheiben,
5 - Ringe,
Friktions - Scheiben,
- - Ringe,
Dichtungs - Scheiben,
s - Ringe,
5 - Manschetten,
Kupplungs - Bolzen,
5 - Beldge,
Brems - Klbtze,
5 - Ringe,
2 - Beldge,
Lager, Lagerringe, Lagerfutter, Laufrollen, Ridchen, Griffe,
Federunterlagen, Zapfen.

Besonders hervorzuheben ist die Verwendung von Zahn-
rddern aus Vulkanfiber. Neben Metall- und Rohhautritzeln
hat sich das Vulkanfiber-Zahnrad in allen GréBen und Ab-
messungen gut eingefithrt. Seine Vorziige bestehen in
seinem gerduschlosen Gang, der hohen Festigkeit, Un-
empfindlichkeit gegen Ol und Fett und Unzerstérbarkeit durch
Ungeziefer. GroBere Vulkanfiber-Zahnrdder erhalten an den
AuBenseiten Bordscheiben.

Als Teile von Maschinen des allgemeinen Apparate- und
Maschinenbaues und des Werkzeugmaschinenbaues seien
genannt:

Pumpenklappen fiir Kalt- und Warmwasser,

Manschetten fiir Kompressoren und Pressen,
Kolbenringe,

Halteringe fiir Kugellager,

Konische Ringe fiir hydraulische Pressen,

Druck- oder Lagerringe fiir Drehbdnke und Bohrmaschinen,
Dichtungen fiir komprimierte Gase.

Y 4

VULKANFIBERTEILE FUR
DIE AUTOMOBILINDUSTRIE
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7 In der Automobilindustrie wird Vulkanfiber fiir zahlreiche
Spezialteile verwandt, da sie wegen ihrer hohen Festigkeit
bei leichtem Gewicht, ihrer elektrischen Eigenschaften und
ihrer Unempfindlichkeit gegen Ole und Fette vornehmlich
hierfiir geeignet ist. :

Einige Teile:

Bremsbander, Bremsklotze, Lagerfutter, Kupplungen,

Leitungsrohre, ~Friktionsscheiben, Beschlage, Isolierteile,

Zahnrider, Hebel, Griffe, Unterlagscheiben, Achs- und

Federunterlagen, Teile fiir Licht- und Ziindapparate.

Eine bevorzugte Stellung in der vielseitigen Verwendung
von Vulkanfiber nimmt auch die Textilindustrie ein. Wir
greifen einige Teile heraus, wie: Spinnkannen, Transport-
wagen und -kasten fiir Garne und Spulen, Pickers, Picker-
schoner, Webschiffchen, Webschiitzenbelag, Bekleidungen
von Webstuhlbahnen, Spulen, Spulenkdpfe, Schnur-, Garn-,
Fadenrollen, Zahnrddchen, Spindeln, Hiilsen, Bremsringe,
fiir Webstiihle, Spinnringe, Schlichtkdmme, Kurbeln fiir
Garntrommeln usw.

Zum SchluB seien noch einige besondere Verwendungs-
arten genannt:

Saugdiisen und Laufrollen fiir Staubsaug-Apparate, Knopfe
aller Art, Messerschalen, Mobelrollen, Mobeluntersitze, Rohr-
postbiichsen, Schreibmaschinenrahmen und -réddchen, Griffe
fiir medizinische und optische Instrumente, Teile an photo-
graphischen Apparaten, Tiirklinken, Miitzenschirme, als
Werkstoff fiir kiinstliche Gliedmafen.

In der elektrotechnischen Industrie wird Vulkanfiber
besonders erfolgreich in der Schwachstromindustrie und im
Fein-Apparatebau verwandt, und zwar nicht nur wegen
ihrer isolierenden Eigenschaften, sondern auch wegen der
leichten Bearbeitbarkeit, durch die das Material die vielen
schwierigen Formen erhalten kann, die gerade in der Elektro-

e VULKANFIBERTEILE FUR s
DIE TEXTILINDUSTRIE industrie so hdufig vorkommen.




Auf elektrischem Gebiet findet Vulkanfiber die griBte
Verwendung in Gestalt von: Isolationsscheiben, Ringen,
Biichsen, Kontaktplatten, Traversen, Schaltern, Kn&pfen,
Knebeln, Hormuscheln, Hiilsen, Rohren, Griffen, Stopseln,
Kollektorringen, Steckdosen, Fassungen, Ridern. Sie findet
Anwendung bei den Ziind-, Beleuchtungs- und AnlaB-
systemen, Klingelanlagen, Fernsprechern, Widerstdnden,
Motoren, Dynamomaschinen, Transformatoren, Radio-
apparaten.

Als ein Hauptverbraucher von Vulkanfiber sei noch die
Kofierindustrie genannt.

Diese mannigfaltigen Verwendungsmoglichkeiten zeigen
zur Geniige, daB wir es mit einem auBergewohnlichen Material
zu tun haben, das an die Stelle von Gummi, Horn, Leder,
Hartgummi, Kork, Ebenholz, Elfenbein, Guttapercha,
Eichenholz, Pockholz, Knochen, den verschiedenen PreB-
materialien und sonstigen Kunststoffen, WeiBmetall und
anderen Metallen tritt.

Abmessungen.
Die Lieferung der Platten erfolgt in den Abmessungen:

bis 12 mm Stirke etwa 100/110X190/200 cm,
iiber 12 i 5 100/110X130/140 ,,

Die Stdrken beginnen mit 0,5 mm und gehen bis 60 mm.
Material unter 0,5 mm Stirke wird in Rollenform in der
Breite von etwa 60 cm geliefert.

Die Platten tiber 30 mm konnen auch in jeder gewiinschten
Stdrke in verleimter Ausfithrung geliefert werden. Die Platte
setzt sich dann aus mehreren innig miteinander verleimten
diinneren Platten zusammen.
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