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Einleitung

Die vorliegende Arbeit ist im Rahmen des Moduls M 2.2-20 e- "Broadening Research-
Erkennen und Beschreiben von historischen Kunststoffen" ent-standen. Das Modul
wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Museum flr Stadt- und Industriegeschichte
Troisdorf (MUSIT) durchgefiihrt. Im Zuge dieser Kooperation wurden ausgewéhlte
Objekte direkt im Depot des MUSIT naher auf ihren technologischen Befund hin
untersucht. Dabei lag der Fokus auf der prazisen Objekt- und Materialbeschreibung.
Basierend darauf wurde eine gezielte Materialanalyse mittels verschiedener
Testverfahren (Dichtetest, Beilsteinprobe und Infrarotspektroskopie) durchgefihrt.

Die schriftliche Dokumentation enthélt samtliche erfasste Daten, Beobachtungen und
Schlussfolgerungen zum ausgewahlten Objekt. Die begleitende Fotodokumentation
dient als visuelle Unterstiitzung fur die beschriebenen Beobachtungen und Resultate.

Das Hauptziel dieser Arbeit galt der Schulung genauer Beobachtungen sowie dem
Erkennen und Benennen materialspezifischer Merkmale. Die Synthese aus préaziser
Beschreibung, Kontextualisierung und analytischem Ansatz tragt maligeblich dazu bei,
wertvolle Erkenntnisse Uber die Materialeigenschaften sowie die damit verbundene
kulturhistorische Bedeutung des untersuchten Objekts zu gewinnen.



Objektidentifikation

Titel

Identifikation
KUnstler*in/Werkstatt
Datierung
Entstehungskontext

Technik/Material

MaRe (D x-T) in cm

Gewichting

Eigentimer*in

Inventar Nr.

Lokalisierung

Provenienz/altere
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Problemstellung/Auftrag

Bearbeiter*innen

Bearbeitungszeitraum

Schallplatte

gelbe Schallplatte, Kunststoff
Dynamit Nobel AG
unbekannt

Dynamit Nobel AG

TROMIPHON-Masse (eine PVC-Variante, die bunt
eingefdrbt werden konnte)

@29.4cmx0.14 cm

152.73
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(Museumsverein) e.V.

MUSIT. Museum fir Stadt- und Industriegeschichte
Troisdorf

472 (7) und/oder 146
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Milheimer StralRe 26, 53840 Troisdorf

Nicht bekannt
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Kunststoffe
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Objektbeschreibung

Im Folgenden wird das Objekt vorgestellt. Dabei wird sowohl auf sein &duReres
Erscheinungsbild, seine Funktion, die Herstellung und der Kontext, in dem es entstanden
ist, eingegangen. Die Verknlpfung dieser Informationen ermoglicht eine fundierte
Hypothese hinsichtlich der verwendeten Materialien.

AuReres Erscheinungsbild

Bei dem Objekt handelt es sich um eine kreisférmige flache Kunststoff-Platte. In der
Mitte der runden Platte ist ein Loch zu dokumentieren. Das Objekt ist aus einem Guss
gefertigt und verflgt Gber eine Vorder- und Rickseite (A & B). Die Oberflache der
Schallplatte ist plan und im Streiflicht sind feine Rillen zu erkennen. Diese Rillen
verlaufen spiralformig von der Plattenmitte bis zum Plattenrand. Sie variieren sowohl in
ihrer Tiefe als auch in ihrer Breite. Die Abstdnde zwischen den Rillen sind unregelmaRig,
ebenso wie ihre Anordnung. Ab einem Durchmesser von 10,1 cm beginnend, ist der
zentrale Bereich der kreisformigen Platte beidseitig bis zum Loch mit einer feinen
Papierbeschichtung von ungefdhr 0,1 mm Starke bedeckt. Diese Beschichtung zeichnet
sich durch eine ebenméRige Oberflachenbeschaffenheit aus. Zwei Aufkleber sind auf
der B-Seite des Papiers deutlich erkennbar (Abb. 1). Einer der Aufkleber tragt die
Nummer 146, wahrend auf dem anderen die Nummer 427 (7) erkennbar ist. Hierbei
kdnnte es sich um historische Inventarnummern halten.

Die zirkulare Form sowie die markante Oberflachenstruktur mit den charakteristischen
Rillen ermoglichen eine eindeutige Identifizierung des Objekts als Schallplatte (Abb.1,2).

e :
Abbildung 1: Schallplatte (Seite B), 29.4 cm x 0.14 cm, Museum fiir Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf (MUSIT), VIS-Aufnahme.



Abbildung 2: Schallplatte (Seite A), 29.4 cm x 0.14 cm, Museum fir Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf (MUSIT), VIS-Aufnahme.

Farbigkeit & Transluzent

Die Schallplatte ist aus einem transluzenten Kunststoff gefertigt, der eine hell und
leuchtend gelbe Farbe aufweist. Der Farbton ist nicht homogen. Explizit auf der A-Seite
zeigt sich eine Variation: Ein Abschnitt, der etwa ein Viertel der Flache ausmacht und die
Form eines Halbmonds aufweist, zeigt eine leicht dunklere und weniger intensiv
leuchtende Gelbfarbung. Diese Abweichung in der Farbgebung wird durch eine klare
Linie definiert (Abb. 2). Unter Verwendung von UV-Aufnahmen werden die Farbnuancen
noch deutlicher sichtbar, da sie sich durch unterschiedliche Fluoreszenz auszeichnen
(Abb. 3).

Abbildung 3: Schallplatte (Seite A), 29.4 cm x 0.14 cm, Museum fUr Stadt und Industriegeschichte Troisdorf (MUSIT), UV-A- Wellenldnge 390 nm.



Gewicht und Malke

Die Platte hat einen Durchmesser von 29,4 cm und eine Dicke von 0,14 cm. Das zentrale
Loch weist einen Durchmesser von 0,8 cm auf. Das Gesamtgewicht des Objekts betragt
152,73 Gramm.

Harte & Haptik
Das Material ist hart und kann bei geringem Druck leicht gebogen werden, sodass die
kreisrunde Platte kurzzeitig in eine leichte konkave oder konvexe Form gezwungen wird.

Klang
Der Klang kann als dumpf beschrieben werden.

Geruch
Ein kennzeichnender Geruch der im Objekt verwendeten Werkstoffe ist nicht
feststellbar.

Zustand

Die Schallplatte befindet sich in einem allgemein guten und stabilen Zustand.

Neben einigen Ablagerungen auf der Oberfliche und Kratzern entlang des
Plattenrandes fallen hauptsachlich sichtbare Farbveranderungen ins Auge. Die genaue
Auswirkung dieser optisch wahrnehmbaren Veranderungen auf die Akustik der
Schallplatte, konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht ndher untersucht werden.

Tabelle 1: Kartierung der Schallplatte

Farbliche Veranderung
Kratzer

Flecken/ Ablagerungen
Etiketten

.

Seite B Seite A




Kontext

Funktion & Gestaltung

Eine Schallplatte ist ein analoger Tontrager, der mittels kreisférmiger, flacher Form und
spiralformig verlaufender Rillen Audioinformationen speichert und wiedergibt.
Wiahrend der Aufnahme werden Schallschwingungen des Originalsignals durch einen
Tonarm und eine Nadel auf die Plattenoberflache Gbertragen, wodurch physische Rillen
entstehen. Diese Rillen kodieren Klang, Lautstdrke und weitere Eigenschaften. Beim
Abspielen durchlduft der Tonarm die Rillen, wobei die Nadel mechanische
Schwingungen erzeugt, die zu elektrischen Impulsen umgewandelt werden. Diese
Impulse werden verstarkt, ans Audiosystem weitergeleitet und dort in horbaren Klang
umgesetzt. Die kontinuierliche Bewegung des Tonarms wahrend der Drehung des
Plattentellers ermoglicht die vollstandige Wiedergabe der gespeicherten Informationen.

Al

Abbildung 4: Schematische Darstellung der Rillen in der Oberflache (Schiiller & Abbildung 5:Detailaufnahme der Rillen.
Hafner 2019).

Abbildung 6: Detailaufnahme, Tonarmnadel in Schallplattenrillen (Plattenspielerinfo 2023).



Entwicklung / Datierung

Vulkanisiertes Hartgummi (Ende 19. Jahrhundert)

Die ersten Schallplatten wurden in den spaten 1800er Jahren entwickelt.
Anfanglich wurden sie aus Wachs gefertigt, einem duRerst briichigen Material.
Kurz darauf, im Jahr 1889, begann die Herstellung von Schallplatten aus
vulkanisiertem Naturkautschuk. Hartgummischallplatten wiesen ausgezeichnete
Eigenschaften als Pressmaterial auf und erzeugten im Vergleich zu den friheren
Wachsvarianten eine verbesserte Klangqualitat.!

=3y

F15232 Nov. §th, 1887, §
L7204 May 15th, 1888.

Abbildung 7: Schallplatte aus Hartgummi, ca. 1895, Deutsches Musikarchiv (Foto: DNB; CC-BY-SA 3.0 DE).

Schellackplatten (Frihes bis mittleres 20. Jahrhundert)

Die Schellackplatte wurde Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt und in den
1890er Jahren kommerziell verfligbar. Schellack ist ein Naturprodukt, das aus
dem Harz der Lackschildlaus gewonnen wird. Die informationstragende
Lackschicht wird von einem Kern gestltzt, der in der Regel aus Metall,
hauptsachlich Aluminium oder Zink, besteht. Das Kernmaterial ist meist an den
Réndern bzw. im Mittelloch zwischen den Lackschichten sichtbar (Abb. 9 & 10).
Schellackplatten sind spréode und oft dicker als spatere Plattenarten.

Bestell-Nr.
A 11256

Abbildung 8: Schellackplatte der Firma Grammophone, 1908 (Wikipedia 2023).  Abbildung 9: Detailaufnahme, Schellackplatte mit Metallkern (Wikipedia
2023).

1 Langer 2022.



Acetat-Platten (1930er Jahre)

In den 1930er Jahren wurde auch Celluloseacetat als Material flr Schallplatten
eingefihrt. Die Platten werden umgangssprachlich zwar oft Acetat-Platten
genannt, doch besteht die Lackschicht nicht zwangsweise aus Celluloseacetat.
Gangig waren auch Ethylcellulose und Nitrocellulose mit Zusadtzen von Rizinusol
und/oder Campher als Weichmacher.? Celluloseacetat-Platten wurden abhingig
von ihrer Funktion sowohl mit als auch ohne Metallkern hergestellt.

Abbildung 10: Acetat-Platte mit Metallkern, 1953 (catawiki 2023).

Vinylplatten (Mitte 20. Jahrhundert bis heute)

In den spaten 1940er Jahren wurden Vinylplatten erstmals eingefiihrt. Diese
Schallplatten werden bis heute aus verschiedenen Mischungen von
Polyvinylchlorid hergestellt. Neben einer verbesserten Klangqualitdat und
Langlebigkeit zeichnen sich die Vinylplatten im Vergleich zu ihren Vorlaufern oft
durch eine geringere Dicke aus. Darlber hinaus bieten sie die Moglichkeit,
langere Aufnahmen auf einer einzelnen Seite zu speichern, was maligeblich zur
Verbreitung der Langspielplatten (LPs) beigetragen hat.

WHAT & .

Abbildung 11: Vinylplatte, 30 cm x 0.15cm, 159 Gramm, 1986.

2 Bretz 2013, 65.
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Langspielplatten aus Troisdorf

Das Produkt von Dynamit Nobel fur die Herstellung von Schallplatten (explizit fur
bunte Langspielplatten) war ,TROMIPHON auf Basis des VC/VA-Mischpolymers,
einer speziellen PVC-Variante. Die Abklrzung "MIPO" steht fir
Mischpolymerisat, wahrend "TRO" fir Troisdorf steht. Dieses Mischpolymerisat
gewahrleistete eine reibungslose Verarbeitung sowie hervorragende Elastizitats-
und Schlagfestigkeitseigenschaften im Endprodukt, was die Herstellung einer
bruchsicheren Vinylschallplatte ermdglichte. Die Dynamit Nobel Werkzeitschrift
aus dem Jahr 1970 berichtet unter der Uberschrift ,,Popbunte Schallplatten aus
Troisdorf” darlUber, dass DN bereits im Zweiten Weltkrieg TROMIPHON-Massen
als Schellack-Ersatz geliefert hatte und daR sich die VC-VA-Mischpolymerisate
mit RuBzusatz zur Schallplattenherstellung als bestens geeignet erwiesen
hatten. DN lieferte als Rohstoffe Pulver (Agglomerate) und Granulate an die
Schallplattenindustrie.

,Waren (ber Jahre hinweg diese Rohstoffe durch Rufizusatz schwarz eingeférbt
und damit elektrisch leitend und antistatisch eingestellt, errungen farbige und
bunte Schallplatten ab Ende der 60iger Jahre gerade bei der Jugend grofies
Interesse. Durch geeignete Rezepturen konnte DN mit farbigen TROMIPHON-
Produkten auch diesen Trend bedienen» .2

Abbildung 12: Bunte Langspielplatten aus TROMIPHON.

3 DN 1970.
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Herstellungsverfahren mit ,TROMIPHON"

Das Herstellungsverfahren fir Vinyl-Langspielplatten wird in dem Werkzeitschrift-
Aufsatz von 1970 wie folgt beschrieben: Die in einem Studio auf Magnetband
aufgenommenen Schallwellen werden in mechanische Bewegungen umgewandelt und
auf einen beheizten Schneidstichel Gbertragen. Je nach Frequenzgang schneidet der
Stichel eine Kunststofffolie ein. Diese Folie besitzt die auch spater in der Schallplatte
befindlichen Schallrillen. Um zu ,Abdruck-Werkzeugen®, bzw. Vervielfdltigung der
ersten Folie zu kommen, wird auf galvanischem Wege ein Nickel-Abdruck angefertigt.
Dieser etwa 0,25 mm dicke Metallabdruck ist das Original und wird auch ,Vater-
Matrize” genannt.

Auf galvanischem Weg wird von der «Vater-Matrize» ein erneuter Nickel-Abgul}
gezogen. Das ergibt die ,Mutter-Matrize”, auf der wiederum die Schallrillen
eingeschnitten sind. Von der «Mutter-Matrize» werden erneut Abdriicke, die ,S6hne”
angefertigt, welche als Produktionsmatrize bzw. als Rillen-Prage-Werkzeug, also als
Kunststoff-Formgebungs-Werkzeug, benutzt werden.

Ab diesem Zeitpunkt beginnt die eigentliche Herstellung der Schallplatte unter
Verwendung der SchallplattenmaRe, in diesem Fall TROMIPHON. Dieses liegt als
verarbeitungsfertige Mischung in Form von Agglomerat (Pulver aus dem Heiz-Kihl-
Mischer) oder Granulat vor. Die Kunststoffmasse wird in entsprechenden Maschinen
(Spritzgussmaschine mit Kleinextruder) erwarmt und tritt plastisch verformbar, d.h.
heiR, portionsweise als ,Plattenrohling” aus.

Bei der Herstellung von popbunten Schallplatten werden im Gegensatz zu den
bekannten schwarzen Schallplatten, je nach gewilnschtem Farbeffekt, die einzelnen
bunten Granulate vorher abgemischt. Das Gemisch wird in sogenannten ,Schubladen-
Heizschranken” vorgewarmt, sintert zusammen und kann als zusammenhangender
Plattenrohling entnommen werden. Je nach Anordnung der Buntgranulate in den
Vorwarmschalen sind die verschiedenen Farbkompositionen moglich.

Der Plattenrohling wird zwischen die Metall-Matrizen (Seite A und B) gelegt und
gepresst. Vorher wurden entsprechende Papieretiketten aufgesteckt. Nach beendetem
Pressvorgang oOffnet sich die Presse automatisch und die Platte kann entnommen
werden. Der Uberstehende Pressrand wird mit einer Randabschneidevorrichtung
entfernt.*

Abbildung 13: SchallplattenpreRe, Deutsches Schallplattenmuseum.

4 Werkzeitschrift Dynamit Nobel 1970.
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Materialitat

VC/VA-Mischpolymerisat / Cellulose Acetat

Die vorangegangene Beschreibung des Objekts verdeutlicht, dass es sich um eine
farbige, transluzente Schallplatte aus diinnem, leicht flexiblem Kunststoff handelt. Die
Platte ist aus einem einzigen Material gepresst und besitzt weder einen Mittelkern noch
zusatzliche Verstarkungen (Abb. 14). Auf Grundlage dieser Beobachtungen kann
ausgeschlossen werden, dass es sich um eine Schallplatte aus Hartgummi oder Schellack
handelt. In Anbetracht dieser dulReren Merkmale kénnte es sich bei dem vorliegenden
Objekt um eine Acetat- oder um eine Vinylplatte handeln.

Abbildung 14:Detail des Mittellochs, kein Metallkern oder Metallunterstitzung.

Neben den schriftlichen Quellen, die spezifische Informationen {ber die Produktion und
den Vertrieb von Schallplatten unter dem Markennamen TROMIPHON liefern, bietet
insbesondere eine Fotografie von TROMIPHON-Produkten eine duRerst aussagekraftige
Informationsquelle. In diesem Bildmaterial, das eine Vielfalt von farbenfrohen
Schallplatten zeigt, die aus dem VC/VA-Mischpolymer gefertigt wurden, lasst sich das zu
untersuchende Objekt identifizieren (Abb. 15).

Abbildung 15:bunte Schallplatten aus TROMIPHON (VC/VA-Mischpolymer).
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Materialanalyse

Um die gesammelten Informationen aus der Objektbeschreibung und der Literatur
hinsichtlich der Identifikation des Kunststoffmaterials der Platte zu verifizieren und
potenzielle alternative Materialien wie Celluloseacetat auszuschlielen, werden
mikrochemische Tests sowie FTIR (Fourier-Transformations-Infrarot-spektrometer)
Analysen durchgefihrt. Dabei handelt es sich um ein nicht zerstérungsfreies
Analyseverfahren. Da die bendtigten Materialproben jedoch sehr klein gewéahlt werden
kénnen, ist ihre Entnahme mit dem bloRen Auge kaum zu erkennen.

Probeentnahme

In Absprache mit dem MUSIT werden insgesamt drei Mikroproben mit einem Skalpell
dem Objekt entnommen, um Dichtigkeitstests, Beilsteintests und FTIR-Analysen
durchzufihren.

Tabelle 2:Bezeichnung der Materialproben.

Bezeichnung Proben
Nr.
Schallplatte 1
Schallplatte 2
Schallplatte 3
Abbildung 16: Lokalisierung der entnommenen Materialproben.
Dichtetest

Um die Dichte der einzelnen Werkstoffe zu untersuchen, werden die Proben in
verschiedene FliRigkeiten mit definierten Dichten gegeben. Schwimmt die Probe, ist
ihre Dichte geringer als die der FluRigkeit. Sinkt sie, ist ihre Dichte gréRer als die der
FluRigkeit. Wenn sie schwebt, entspricht sie der Dichte der FIGRigkeit. Da die Vermutung
vorliegt, daB es sich um ein VC/VA- Mischpolymer handelt, werden einerseits gesattigte
Magnesiumchloridldsung und gesattigte Calciumchloridlosung fiir die Tests verwendet.
Die Dichte von PVC ist groRer als die der gesattigten Magnesiumchloridldsung, die bei
1,34 g/cm? liegt, das heiRt eine Probe von PVC wiirde in dieser sinken. Die Dichte von
PVCist allerdings geringer bzw. gleich wie die von gesattigter Calciumchloridldsung, die
1,45 g/cm? betragt, d.h. eine PVC- Probe wiirde schwimmen bzw. schweben.

Um gleichzeitig auszuschlieRen, dass es sich nicht um CA handelt, kommt zusétzlich eine
gesattigte Natriumchloridlésung zum Einsatz, in der eine CA-Probe aufgrund der
hoheren Dichte sinken sollte.

14



Ergebniss
Die Tabelle 3 verdeutlicht, dass primér die Dichteeigenschaften von Celluloseacetat in
der vorliegenden Materialprobe nachgewiesen werden kdnnen.

Tabelle 3:Ergebnisse der Dichtetests

Probe Nr. Lésung Schwimmt Sinkt Bleibt in unklar Notiz
der Mitte
Referenz (CA) | Magnesiumchlorid | x Entspricht
der Theorie
Natriumchlorid X Entspricht
der Theorie
Referenz Calciumchlorid X Entspricht
(PVC) der Theorie

Magnesiumchlorid X Entspricht
der Theorie
Objekt-Probe | Magnesiumchlorid | X Entspricht
der Referenz
CA
Entspricht
Natriumchlorid X der Referenz
CA & PVC

Calciumchlorid X Entspricht
der Referenz
von CA

Beilsteintest

Auf Grundlage des durchgefiihrten Dichtetests wird ein Beilsteintest durchgefiihrt. Der
Beilsteintest bestatigt die Anwesenheit von Chlor, welches in PVC enthalten ist. Hierfir
wird die Materialprobe, welche an einem Kupferdraht befestigt ist, in die Flamme
gehalten. Handelt es sich um eine halogenhaltige Verbindung, setzt sich bei der Pyrolyse
beispielsweise Chlorwasserstoff oder Bromwasserstoff frei. Dieses bildet mit dem Kupfer
leicht flichtige Kupfer-Halogen-Verbindungen, die die Flamme griin farben. Falls die
Probe aus Polyvinylchlorid besteht, wird die Flamme dementsprechend griin gefarbt.

Ergebniss

Die Flamme hat sich bei der Probe deutlich griin gefarbt (Abb. 17). Es ist also davon
auszugehen, dass es sich bei dem Material um eine halogenhaltige Kohlenstoff-
verbindung, hochstwahrscheinlich um PVC handelt.

Abbildung 17: Durchfiihrung des Beilsteintests, klar sichtbare griine Flamme als PVC-Nachweis.

15



FTIR — Spektroskopie

Die Resultate des vorangegangenen Dichtetests haben ergeben, dass die Materialprobe
aufgrund ihrer Dichte als Celluloseacetat identifiziert werden kann. Andererseits deutet
der positive Beilsteintest darauf hin, dass halogenhaltige Kohlenstoffverbindungen in
der Probe vorhanden sind. Daher kann bisher weder das Material Celluloseacetat
ausgeschlossen noch das Material PVC eindeutig festgestellt werden. Diese
Erkenntnisse, gemeinsam mit den dokumentierten Eigenschaften, den schriftlichen und
fotografischen Quellen des Objekts, legen nahe, dass es sich bei der Materialprobe
tatsachlich um ein Mischpolymer bzw. das VC/VA-Mischpolymer handelt, das von DN
unter dem Produktnamen TROMIPHON hergestellt wurde. Um dieser Vermutung weiter
nachzugehen, wird eine FTIR-Analyse durchgefihrt.

Ergebniss

Die Grafik 1 zeigt das Schallplattenspektrum (rot) im Vergleich zu einem Spektrum eines
VC/VA-Mischpolymerisats  (violett)  sowie  zu einem  Spektrum einer
Celluloseacetatprobe (griin). Die deutlichste Ubereinstimmung der Schallplattenprobe
zeigt sich beim Vergleich mit den Absorptionsbanden des Mischpolymerisats. Diese
Ubereinstimmung vermag gleichzeitig die charakteristischen Parallelen sowohl mit dem
Referenzspektrum von Polyvinylchlorid (PVC, schwarz) als auch mit dem
Referenzspektrum von Celluloseacetat (CA, grau) zu erklaren.
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Grafik 1 FTIR-Spektrum der Materialprobe im Vergleich zu Referenzspektren (CN und CV/VA-Mischpolymer).

Tabelle 4: typische Absorptionsbanden von PVC

PEAK Eigenschaft
700-800 C-CL
2800-3000 C-H

Tabelle 5: typische Absorptionsbanden von CN

PEAK (cm-1) Eigenschaft
1735-1750 C=0
3300-3500 O-H
1050-1200 C-0

16



Polyvinylchlorid (PVC)
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Grafik 2: Referenzspektrum und typische Absorptionsbanden von PVC (Braun 2012).
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Grafik 3: Referenzspektrum und typische Absorptionsbanden von CN (Braun 2012).

T

17



Fazit

Durch eine sorgfaltige Beobachtung und umfassende Beschreibung des dulleren
Erscheinungsbildes konnte das analysierte Objekt zweifelsfrei als Schallplatte
identifiziert werden. Die detaillierten Beschreibungen der visuellen Eigenschaften
lieferten nicht nur Einblicke in die Funktion der Schallplatte, sondern ermoglichten auch
Erkenntnisse Uber die angewandte Herstellungstechnik. Durch die Einbindung des
Kontexts, in dem die Schallplatte hergestellt wurde, konnten wertvolle Informationen
zur Datierung, den Materialeigenschaften und den spezifischen Verwendungszwecken
gewonnen werden. Die Verknlpfung der umfangreichen Informationen erlaubte eine
fundierte Schlussfolgerung hinsichtlich der vermuteten Materialzusammensetzung.

Mittels praziser Fragestellungen bezlglich der Materialidentifikation erfolgte die
gezielte Anwendung mikrochemischer Tests wie Dichte- und Beilsteintests. Die
Ergebnisse dieser Tests wurden anschlieRend mittels FTIR-Analysen Uberprift und
verfeinert. Die durchgefiihrten Analysen bestatigten die anfangliche Vermutung, dass es
sich bei dem untersuchten Material um ein VC/VA-Mischpolymer handelt.

Dieses Mischpolymer wurde in den 1930er Jahren von DN unter dem Produktnamen
TROMIPHON entwickelt und als Granulat fir die Produktion von Schallplatten
verwendet. Diese Schlussfolgerung wird auch durch die historische Entwicklung der
Schallplattenindustrie gestltzt, in der die weitverbreitete Verwendung von Vinylplatten
ab den 1940er Jahren dokumentiert ist.

~Wenn man die Augen schlieft, kbnnte man tatscdchlich meinen, Elvis
stinde in Fleisch und Blut hier im Raum, hiifteschwingend, , Fever”
schreiend. Na klar, der King lebt. Auch durch Vinyl. Und die Schallplatte?
Sie wird uns alle iberleben.”
[Rebeca Erken, 2012]
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